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Schlagzahlen je 10 cm

KRB 01

157,22 m

 0.05

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
hellgrau, grau, Asphalt,
d = 110 mm, trocken

A

 0.07

Auffüllung + Asphaltbindeschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
Asphalt, trocken

A

 0.10

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, schwarz, grau,
Asphalt, trocken

A

 0.15

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, grau, schwarz,
Asphalt, trocken

A

 0.50

Auffüllung + Steine
stark k iesig, sandig, schwach
schluffig, kalkhaltig, grau,
hellgrau, d = 110 mm, d =
80 mm, Kiesanteil:, Schotter,
Grobschlag, erdfeucht

A

 0.90

Auffüllung + Sand
kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, erdfeucht

A

 1.30

Auffüllung + Schluff
schwach tonig, schwach sandig,
sehr schwach kalkhaltig,
braun, d = 80 mm, d = 50 mm,
feucht

A

 1.70

Auffüllung + Kies
sandig, schwach schluffig,
kalkfrei, grau, hellbraun,
d = 50 mm, Kiesanteil:, Schotter,
Sandst., erdfeucht

A

 3.90

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

 4.30

Sand
kiesig, schluffig, kalkfrei
- sehr schwach kalkhaltig,
braun, d = 50 mm, Kiesanteil:,
Flusskies, stark feucht

A

A

A

A

A

A

A

A

UM

SW

01-1 0.20
01-1 0.20
01-1 0.20
01-1 0.20
01-1 0.20
01-2 0.50

01-3 0.90

01-4 1.30

01-5 1.70

01-6 2.80

01-7 3.90

01-8 4.30

KRB 02

157,36 m

 0 .02

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
Asphalt, d = 110 mm, trocken

A

 0 .04

Auffüllung + Asphaltbindeschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
Asphalt, trocken

A

 0 .08

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, schwarz, grau,
Asphalt, trocken

A

 0 .14

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, grau, schwarz,
Asphalt, trocken

A

 0 .50

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, schwach
schluffig, kalkhaltig, grau,
hellgrau, schwarz, d = 110
mm, d = 80 mm, Kiesanteil:,
Schotter, Grobschlag, erdfeucht
- trocken

A

 1 .15

Auffüllung + Sand
kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, erdfeucht

A

 3 .65

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

 4 .00

Kies
sandig, schwach schluffig,
kalkfrei - sehr schwach kalkhaltig,
braun, stark feucht

A

A

A

A

A

A

UM

GE

02-1 0.21
02-1 0.21
02-1 0.21
02-1 0.21
02-1 0.21
02-2 0.50

02-3 1.15

02-4 2.40

02-5 3.65

02-6 4.00

KRB 03

159,69 m

 0.04

Auffüllung + Asphaltbindeschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, trocken

A

 0.05

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
grau, dunkelgrau, Asphalt,
d = 110 mm, trocken

A

 0.07

Auffüllung + Asphalttragschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, trocken

A

 0.12

Auffüllung + Asphalttragschicht
schwach kalkhaltig, grau,
schwarz, Asphalt, trocken

A

 0.40

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, schwach
schluffig, kalkhaltig, grau,
hellgrau, schwarz, d = 110
mm, d = 80 mm, Kiesanteil:,
Schotter, Grobschlag, Ziegelbr.,
erdfeucht - trocken

A

 0.75

Auffüllung + Sand
kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, erdfeucht

A

 2.70

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

A

A

A

A

A

A

UM

03-1 0.12
03-1 0.12
03-1 0.12
03-1 0.12
03-2 0.40

03-3 0.75

03-4 1.70

03-5 2.70

KRB 04

159,33 m

 0 .05

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, grau, Asphalt,
trocken

A

 0 .13

Auffüllung + Asphalttragschicht
schwach kalkhaltig, grau,
schwarz, Asphalt, trocken

A

 0 .40

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, kalkhaltig,
grau, hellgrau, schwarz,
d = 110 mm, d = 80 mm, Kiesanteil:,
Schotter, Grobschlag, erdfeucht

A

 0 .70

Auffüllung + Sand
schwach kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, erdfeucht

A

 4 .20

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

A

A

A

A

UM

04-1 0.18
04-1 0.18

04-2 0.40

04-3 0.70

04-4 1.60

04-5 2.50

04-6 3.40

04-7 4.20

KRB 05

154,33 m

 0 .05

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, d =
110 mm, trocken

A

 0 .11

Auffüllung + Asphalttragschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, grau, Asphalt,
trocken

A

 0 .37

Auffüllung + Kies
steinig, schwach sandig, schwach
kalkhaltig, dunkelgrau, schwarz,
d = 110 mm, d = 80 mm, Kiesanteil:,
Schotter, Grobschlag, trocken

A

 1 .10

Auffüllung + Kies
schwach schluffig, sandig,
schwach steinig, kalkhaltig,
braun, grau, d = 80 mm, Kiesanteil:,
Kiese, Schotter, erdfeucht

A

 3 .70

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, beige,
d = 50 mm, Kiesanteil:, Kiese,
feucht

A

A

A

A

UM

05-1 0.21
05-1 0.21
05-1 0.23
05-2 0.37

05-3 1.10

05-4 2.40

05-5 3.70

KRB 06

150,50 m

 0.04

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, d =
110 mm, trocken

A

 0.08

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwarz, hellgrau,
d = 110 mm, Asphalt, trocken

A

 0.11

Auffüllung + Asphalttragschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, trocken

A

 0.23

Auffüllung + Asphalttragschicht
schwach kalkhaltig, dunkelgrau,
schwarz, d = 110 mm, Asphalt,
trocken

A

 1.10

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, schwach
schluffig, kalkhaltig, grau,
hellgrau, d = 110 mm, d =
80 mm, Kiesanteil:, Schotter,
Grobschlag, erdfeucht

A

 4.20

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

A

A

A

A

A

UM

06-1 0.23
06-1 0.23
06-1 0.23
06-1 0.23

06-2 1.10

06-3 2.20

06-4 3.20

06-5 4.20

KRB 07

150,96 m

 0.01

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwarz, grau,
hellgrau, Asphalt, d = 110
mm, trocken

A

 0.04

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwarz, grau,
d = 110 mm, Asphalt, trocken

A

 0.07

Auffüllung + Asphaltbindeschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
Asphalt, trocken

A

 0.14

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, schwarz, dunkelgrau,
braun, Asphalt, trocken

A

 0.45

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, schwach
schluffig, kalkhaltig, grau,
hellgrau, d = 110 mm, d =
80 mm, Kiesanteil:, Schotter,
Grobschlag, erdfeucht

A

 0.95

Auffüllung + Sand
kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, erdfeucht

A

 3.75

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

A

A

A

A

A

A

UM

07-1 0.21
07-1 0.21
07-1 0.21
07-1 0.21
07-2 0.45

07-3 0.95

07-4 1.90

07-5 2.80

07-6 3.75

KRB 08

149,79 m

 0.03

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
dunkelgrau, grau, Asphalt,
d = 110 mm, trocken

A

 0.17

Auffüllung + Asphalttragschicht
schwach kalkhaltig, schwarz,
hellgrau, grau, beige, Asphalt,
trocken

A

 0.70

Auffüllung + Kies
steinig, sandig, schwach schluffig,
kalkhaltig, dunkelgrau, grau,
beige, aufgenommen, d = 110
mm, Kiesanteil:, Schotter,
Grobschlag, erdfeucht

A

 4.00

Schluff
schwach sandig, schwach tonig,
sehr schwach kalkhaltig -
schwach kalkhaltig, braun,
beige, aufgenommen, d = 50
mm, feucht

 5.10

Schluff
tonig, schwach feinsandig,
schwach feinkiesig, schwach
kalkhaltig, braun, hellbraun,
d = 50 mm, Kiesanteil:, Metall,
feucht - stark feucht

A

A

A

UM

UM

08-1 0.17
08-1 0.17
08-2 0.23

08-3 0.70

08-4 1.80

08-5 2.90

08-6 4.00

08-7 5.10

KRB 09

149,63 m

 0 .03

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
kalkhaltig, schwach kalkhaltig,
schwarz, dunkelgrau, Asphalt,
trocken

A

 0 .06

Auffüllung + Asphalttragschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
grau, braun, Asphalt, trocken

A

 0 .09

Auffüllung + Asphaltdeckschicht
sehr schwach kalkhaltig, schwarz,
grau, d = 110 mm, Asphalt,
trocken

A

 0 .14

Auffüllung + Asphalttragschicht
kalkhaltig, grau, schwarz,
dunkelgrau, Asphalt, trocken

A

 0 .40

Auffüllung + Steine
stark kiesig, sandig, schwach
schluffig, stark kalkhaltig,
grau, rotbraun, d = 110 mm,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Schotter,
Grobschlag, erdfeucht - trocken

A

 0 .90

Auffüllung + Sand
kiesig, schwach schluffig,
kalkfrei, beige, braun, grau,
d = 80 mm, Kiesanteil:, Kiese,
Schotter, Grobschlag, Sandst.,
erdfeucht

A

 3 .60

Schluff
sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach kalkhaltig
- kalkfrei, braun, d = 50
mm, Kiesanteil:, Kiese, feucht

A

A

A

A

A

A

UM

09-1 0.14
09-1 0.14
09-1 0.14
09-1 0.14
09-2 0.40

09-3 0.90

09-4 1.80

09-5 2.70

09-6 3.60
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