
Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:

Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

k [m/s] (Hazen):

U/Cc

  1

RKB 1

0.3 - 0.8 m
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_
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-

-/-

  2

RKB 1

1.0 - 2.0 m

U, 
_
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-

-/-

  3

RKB 3

0.6 - 1.0 m

S, u, fg', mg'

-

-/-
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Bemerkungen:

Natürliche Wassergehalte Wn (%):

Probe 1: 13.3       Probe 2: 14.0

Probe 3: 8.9         Probe 4:

Probe 5:               Probe 6:
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Projektnummer:  12955
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Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb - und - Schlämmanalysen
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